BACHL ES Perlit Estrichschittung I“

Technische Daten Gemeinsam Werte schaffen.
BACHL ES Perlit Estrichschiittung ist ein expandiertes natirlich vorkommendes Silikatgestein vulkanischen Ursprungs und daher
unverrottbar und ungeziefersicher. Die verarbeitungsfreundliche Trockenschiittung ist ebenso flr Nassestrich- und Gussasphalt-
Konstruktionen im Anwendungsgebiet DEO bestens geignet. BACHL ES Perlit Estrichschiittung ermdglicht einen problemlosen
Hohenausgleich in unbegrenzten Einbaudicken, eine vorbildliche, fugenlose Warmedammung sowie eine gute Schallddmmung.
AuRerdem ermdglicht BACHL ES Estrichschiittung die miihelose Integrierung von Versorgungsleitungen bei vollflachiger
Anwendung, jedoch nicht geeignet zum Ausgleichen von Versorgungsleitungen zwischen Dammplatten. Nicht Anwendbar fur
Trockenestrichkonstruktionen. Diese Schuttung unterliegt einer stetigen Gilitetiberwachung.

Technische Daten BACHL ES Perlit Dammschuttung
Kérnung 0-6mm
Schuttdichte ca. 90 kg/m?
Warmeleitfahigkeit A 0,050 W/(mK)
Baustoffklasse DIN 4102-1/ONORM B 3800-1 A1 nicht brennbar gem. DIN 4102
Druckspannung bei 10% Stauchung =100 kPa
Diffusionswiderstand ca.3
Leistungserklarung LE-DE-13.1-EP-ES
Verpackung
Paletteninhalt Gewicht Materialbedarf
Verpackungseinheit PE Sack .
Sack m3 kg/Sack Liter

100/ 150 /200 | 24/20/14  2,4/3,0/2,8 9/13,5/18 ca. 12 Liter

Ausfiihrungsheispiele:

%

N

Nalk- oder GuRasphaltesirich

NaB- oder Guiasphaltesirich Abdeckfolie

% Abdeckfolie Trittschalldammplatte
A8 Holzweichfaser - Abdeckplatte A& Holzweichfaser - Abdeckplatte
ES Perlit Estrichschiittung ES Perlit Estrichschiittung
unebene Massivdecke gof unebene Massivdecke gaf
mit Dampfbremsfolie mit Dampfbremsfolie

Hohenausgleich:
BACHL ES Perlit Estrichschittung kann alle Unebenheiten miihelos in unbegrenzten Hohen ausgleichen. Versorgungsleitungen
werden problemlos ohne aufwendigen Zuschnitte integriert. Alle Unebenheiten missen mindestens 10 mm tberdeckt werden.

Warmedammung:
BACHL ES Perlit Estrichschiittung kann durch seine geeignete Struktur und den daraus resultierenden guten Dammwerten die
Anforderungen nach DIN 4108 sowie nach GEG leicht erreicht werden und somit wird eine wirksame Warmedadmmung erzielt.

Schalldammung:

BACHL ES Perlit Estrichschittung als Dammschicht unter Na3- (Zement- oder Anhydritestrich) und Gufasphaltestrichen erméglicht
effektiven Schallschutz gemafR DIN 4109. Durch das Auflegen von Trittschalldd@mmplatten wird eine zusatzliche Dammwirkung
erreicht.

Wichtiger Hinweis:

BACHL ES Perlit Estrichschiittung muss stets verdichtet werden, deshalb muR beim Einbau eine 20 % Uberhéhung beriicksichtigt
werden. Bis 40 mm Schiitthohe erfolgt die Verdichtung durch vollflachiges Begehen der A 8 Abdeckplatten tiber der Schittung. Bei
gréReren Schitthéhe erfolgt die Verdichtung mittels Handstampfer oder kleiner Riittlerplatte Giber ausgelegte Schalltafeln. Bei der
Entsorgung bestehen keine Einschrankungen, da es sich um ein Naturprodukt handelt.
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